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Résultats des analyses scientifiques effectuées 

sur le tableau peint sur toile (cm 115 x 85) reproduit sur la photo  
 

 
 

 

Des analyses scientifiques spectroscopiques FT-IR, microscopiques, par 

réflectographie IR et par la lumière de Wood, ont été conduites sur le tableau, 

afin de vérifier sôil est compatible, en ce qui concerne sa consistance, avec la 

période historique présumée que dans ce cas spécifique le commettant croit être  

celle dont le peintre Pierre-August Renoir a vécu. 
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Considérations préliminaires: 

 

Dans lôensemble le tableau est en discret ®tat de conservation et il pr®sente dans 

quelques points des chutes de couleur, comme entre les sourcils de la figure et dans 

quelques points le long des bords; une abrasion horizontale de la couleur sur lôangle en  

bas à droite du tableau est aussi visible.  

Lôobservation des bords et de lôarri¯re ne met pas en ®vidence des traces dôautres 

cloutages par rapport à celui présent: en effet des ultérieurs trous ne sont pas visibles 

ni sur la toile ni sur le châssis. Photo N2.  

Dans différents points on note lôempreinte laissée par le châssis sous-jacent, soit le 

long des bords soit longitudinalement au centre, synonyme dôune longue coexistence 

toile-châssis. Cette caractéristique est aussi donc favorable à considérer que le châssis 

actuel soit celui n® avec le tableau et par suite côest important le dater.  
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Datation du bois du châssis: 
 

Nous avons procédé à la datation scientifique, en prélevant des échantillons des listels 

supérieur, inférieur et gauche. 

Lôanalyse spectroscopique de datation du bois a fourni les r®sultats suivants: 

Espèce du bois = conifère  

Age du bois  = 90 +/- 15 ans 

(spectre joint) 
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Lôanalyse de la couche de peinture, gr©ce ¨ lôutilisation dôun st®r®o microscope,  

met en évidence les caractéristiques suivantes: 

 
La couche de peinture sôest durcie ¨ cause du dess¯chement du liant pictural et la 

couleur, sollicit®e par la pointe dôune aiguille, tend davantage ¨ se fissurer quôa se 

déformer. 

Dans quelques points, comme déjà mentionné, la couleur sôest d®tach®e en laissant 

entrevoir la couche de préparation (Photo macro N3) ou même la toile sous-jacente 

(Photo macro N4). 
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Dans beaucoup de zones du tableau une craquelure plutôt profonde et ramifi®e sôest 

formée; en outre elle résulte développ®e dôune mani¯re cohérente parce quôelle est 

différenciée entre les différentes couleurs (photo N5 et N6) et elle possède des fissures 

parallèles ̈  proximit® de lôar°te du châssis sous-jacent. 
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Aussi la couche de peinture protectrice sur la surface apparaît cristallisée, oxydée et 

jaunie (photo N7) 
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